
DIN T478 – Verzeichnis abgedruckter Normen 

(nach steigender DIN Nummern geordnet) 
Dokument Ausgabe

  
Titel (deutsch) 
Titel (englisch) 

DIN 53233  
 

2003-06 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Abriebverhaltens von 
dekontaminierbaren Beschichtungen - Fallrohr-Verfahren 
Coating materials - Determination of abrasion behaviour of 
decontaminable coatings - Method using a tube with falling 
abrasive 

DIN 55654  
 

2015-01 Kratzprüfung mit einem Linearhubgerät (Crockmeter) 
Scratch test using a linear abrasion tester (crockmeter) 

DIN 55656 
 

2014-12 Beschichtungsstoffe - Kratzprüfung mit einem Härteprüfstab 
Paints and varnishes - Scratch test using a hardness pen 

DIN 68861-4 2013-02 Möbeloberflächen - Teil 4: Verhalten bei Kratzbeanspruchung 
Furniture surfaces - Part 4: Behaviour at scratches 

DIN EN 438-2  
(en) 

2005-04 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf 
Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der 
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 438-2:2005 
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on 
thermosetting resins (usually called laminates) - Part 2: Determination 
of properties; German version EN 438-2:2005 

DIN EN 13523-4 
(en) 

2014-10 Bandbeschichtete Metalle - Prüfverfahren - Teil 4: Bleistifthärte; 
Deutsche Fassung EN 13523-4:2014 
Coil coated metals - Test methods - Part 4: Pencil hardness; 
German version EN 13523-4:2014 

DIN EN 13523-12  
(en) 

2005-02 Bandbeschichtete Metalle - Prüfverfahren - Teil 12: Widerstand 
gegen Ritzen; Deutsche Fassung EN 13523-12:2004 
Coil coated metals - Test methods - Part 12: Resistance to 
scratching; German version EN 13523-12:2004 

DIN EN 13523-16 
(en) 

2005-02 Bandbeschichtete Metalle - Prüfverfahren - Teil 16: 
Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb; Deutsche Fassung EN 
13523-16:2004 
Coil coated metals - Test methods - Part 16: Resistance to 
abrasion; German version EN 13523-16:2004 

DIN EN 15185 
(en) 

2011-07 Möbel - Bewertung der Abriebfestigkeit von Oberflächen; 
Deutsche Fassung EN 15185:2011 
Furniture - Assessment of the surface resistance to abrasion; 
German version EN 15185:2011 

DIN EN ISO 1518-1 
(en) 

2011-09 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Kratzbeständigkeit - Teil 
1: Verfahren mit konstanter Last (ISO 1518-1:2011); Deutsche 
Fassung EN ISO 1518-1:2011 
Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 
1: Constant-loading method (ISO 1518-1:2011); German version 
EN ISO 1518-1:2011 

DIN EN ISO 1518-2  
(en) 

2012-01 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Kratzbeständigkeit - Teil 
2: Verfahren mit kontinuierlich ansteigender Last (ISO 1518-
2:2011); Deutsche Fassung EN ISO 1518-2:2011 
Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 
2: Variable-loading method (ISO 1518-2:2011); German version 
EN ISO 1518-2:2011 

DIN EN ISO 1522 
(en) 

2007-04 Beschichtungsstoffe - Pendeldämpfungsprüfung (ISO 
1522:2006); Deutsche Fassung EN ISO 1522:2006 



Paints and varnishes - Pendulum damping test (ISO 1522:2006); 
German version EN ISO 1522:2006 

DIN EN ISO 2813 
(en) 

2015-02 Beschichtungsstoffe –Bestimmung des Glanzwertes unter 20°, 
60° und 85° 
Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20°, 60° 
and 85° (ISO 2813:2014); German version EN ISO 2813:2014 

DIN EN ISO 2815  
(en) 

2003-10 Beschichtungsstoffe - Eindruckversuch nach Buchholz (ISO 
2815:2003); Deutsche Fassung EN ISO 2815:2003 
Paints and varnishes - Buchholz indentation test (ISO 
2815:2003); German version EN ISO 2815:2003 

DIN EN ISO 7784-1 
(en) 

2006-07 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Abriebwiderstandes - 
Teil 1: Verfahren mit rotierendem Reibrad mit Schleifpapier 
(ISO 7784-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 7784-1:2006 
Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - 
Part 1: Rotating abrasive-paper-covered wheel method (ISO 
7784-1:1997); German version EN ISO 7784-1:2006 

DIN EN ISO 7784-2 
(en) 

2006-07 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Abriebwiderstandes - 
Teil 2: Verfahren mit rotierendem Gummireibrad (ISO 7784-
2:1997); Deutsche Fassung EN ISO 7784-2:2006 
Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - 
Part 2: Rotating abrasive rubber wheel method (ISO 7784-
2:1997); German version EN ISO 7784-2:2006 

DIN EN ISO 7784-3  
(en) 

2006-07 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Abriebwiderstandes - 
Teil 3: Verfahren mit sich hin und her bewegender Probenplatte 
(ISO 7784-3:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7784-3:2006 
Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - 
Part 3: Reciprocating test panel method (ISO 7784-3:2000); 
German version EN ISO 7784-3:2006 

DIN EN ISO 11998  
(en) 

2006-10 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Nassabriebbeständigkeit 
und der Reinigungsfähigkeit von Beschichtungen (ISO 
11998:2006); Deutsche Fassung EN ISO 11998:2006 
Paints and varnishes - Determination of wet-scrub resistance and 
cleanability of coatings (ISO 11998:2006); German version EN 
ISO 11998:2006 

DIN EN ISO 12137 2012-01 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen 
Verkratzen (ISO 12137:2011); Deutsche Fassung EN ISO 
12137:2011 
Paints and varnishes - Determination of mar resistance (ISO 
12137:2011); German version EN ISO 12137:2011 

DIN EN ISO 13076  
(en) 

2012-10 Beschichtungsstoffe - Beleuchtung und Durchführung für 
visuelle Abmusterungen von Beschichtungen (ISO 13076:2012); 
Deutsche Fassung EN ISO 13076:2012 
Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual 
assessments of coatings (ISO 13076:2012); German version EN 
ISO 13076:2012 

DIN EN ISO 13803  
(en) 

2015-02 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Schleiers von 
Beschichtungen bei 20° (ISO 13803:2014); Deutsche Fassung 
EN ISO 13803:2014 
Paints and varnishes - Determination of haze on paint films at 
20° (ISO 13803:2014); German version EN ISO 13803:2014 

DIN EN ISO 14577-1  
(en) 

2003-05 Metallische Werkstoffe - Instrumentierte Eindringprüfung zur 
Bestimmung der Härte und anderer Werkstoffparameter - Teil 1: 
Prüfverfahren (ISO 14577-1:2002); Deutsche Fassung EN ISO 



14577-1:2002 
Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness 
and materials parameters - Part 1: Test method (ISO 14577-
1:2002); German version EN ISO 14577-1:2002 

DIN EN ISO 14577-4  
(en) 

2007-08 Metallische Werkstoffe - Instrumentierte Eindringprüfung zur 
Bestimmung der Härte und anderer Werkstoffparameter - Teil 4: 
Prüfverfahren für metallische und nichtmetallische Schichten 
(ISO 14577-4:2007); Deutsche Fassung EN ISO 14577-4:2007 
Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness 
and materials parameters - Part 4: Test method for metallic and 
non-metallic coatings (ISO 14577-4:2007); German version EN 
ISO 14577-4:2007 

DIN EN ISO 15184  
(en) 

2013-02 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Härte von 
Beschichtungen durch Testen mit Bleistiften (ISO 15184:2012); 
Deutsche Fassung EN ISO 15184:2012 
Paints and varnishes - Determination of film hardness by pencil 
test (ISO 15184:2012); German version EN ISO 15184:2012 

DIN EN ISO 20566  
(en) 

2013-06 Beschichtungsstoffe - Prüfung der Kratzbeständigkeit von 
Beschichtungen mit einer Labor-Automobilwaschanlage (ISO 
20566:2013); Deutsche Fassung EN ISO 20566:2013 
Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of 
a coating system using a laboratory-scale car-wash (ISO 
20566:2013); German version EN ISO 20566:2013 

DIN SPEC 91064  
 

2015-02 Härte und Verschleißfestigkeit von Beschichtungen 
Hardness and wear resistance of coatings 

ISO 4545-1  
 

2005-11 Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Knoop - Teil 1: 
Prüfverfahren 
Metallic materials - Knoop hardness test - Part 1: Test method 

ISO 4586-2  
 

2004-10 Dekorative Hochdruck- Schichtpressstoffplatten - Platten aus 
härtbaren Harzen - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften 
High-pressure decorative laminates - Sheets made from 
thermosetting resins - Part 2: Determination of properties 

(en) – von dieser Norm gibt es eine englische Übersetzung 
 


